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K1068 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
60% MODAKRIL TKANJE INTERLOCK 

38% PAMUK 
TEŽINA 195 g/m2   ± 5% 2% ANTISTATIČKA VLAKNA 

  
STRUKTURA  osnova potka 

ŠIRINA 150 cm   ± 5%   

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove    
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke    
osnove    ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke    
osnove 5,0 %  DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 5,0 %  

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

40141 

NAPOMENE 
Antistatik 
 
Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN1149-1 
 
 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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K1085 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
60% MODAKRIL TKANJE PIQUE 

38% PAMUK 
TEŽINA 230 g/m2   ± 5% 2% ANTISTATIČKA VLAKNA 

  
STRUKTURA  osnova potka 

ŠIRINA 160 cm   ± 5%   

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove    
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke    
osnove    ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke    
osnove 5,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 5,0 % na 60° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

40141 

NAPOMENE 
U skladu s EN532: Nivo 3 (EN533) 
Majice od ovog materijala su prozračne, rastezljive, mogu upiti puno vlage i ne gužvaju se. 
Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN1149-3 
 
 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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K1210 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
20% ARAMIDNA VLAKNA TKANJE DVOSLOJNO 

30% VATROOTPORNA VLAKNA 
TEŽINA 200 g/m2   ± 5% 50% CELULOZNA VLAKNA 

  
STRUKTURA  osnova potka 

ŠIRINA 185 cm   ± 1%   

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove    
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke    
osnove    ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke    
osnove 5,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 5,0 % na 40° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

40000 

NAPOMENE 
Vatrootporna dvoslojna pletena tkanina za sve vrste majica (polo, T-majica,...) 
Majice od ovog materijala su prozračne, rastezljive i ne gužvaju se. Idealne za rad u ljetnom periodu. 
Posebna dvoslojna konstrukcija ODLIČNO ODVODI VLAGU S TIJELA => Prvi sloj izuzetno dobro upija vlagu i 
automatski ju prenosi na gornji sloj koji vlagu otpušta van. Tijelo je uvijek suho. 
Dostupno u tamno plavoj boji. 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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K4333 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
93% NOMEX (meta-aramid) TKANJE PLATNO 
5% KEVLAR (para-aramid) 

TEŽINA 150 g/m2   ± 5% 2% ANTISTATIČKA VLAKNA 
  

STRUKTURA 26,5 × 17 niti/cm   ± 1 osnova potka 

ŠIRINA 150 cm   ± 1% Nm 60/2 Nm 60/2 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 90 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 60 daN ± 10 
osnove 5,5 daN ± 1,5 ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 4,0 daN ± 1,5 
osnove 3,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3,0 % na 95° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

80352 

NAPOMENE 
ph za održavanje odjeće < 10 (preporuka od DuPont); postojanost boja ovisi o nijansi boje. 
Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 
Kontaktirajte nas za dodatne informacije 
Idealan materijal za izradu zaštitnih košulja za vatrogasce. 
 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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M4116 LAM 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
98.5% POLIESTER TKANJE KEPER 2/1 

1.5% UGLJIČNA VLAKNA 
TEŽINA 180 g/m2   ± 5% + PU vatrootporna membrana 

  
STRUKTURA 65,0 × 37,0 niti/cm   ± 1 osnova potka 

ŠIRINA 145 cm   ± 1% 100 dtex 78 dtex 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 125 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 60 daN ± 10 
osnove 2,5 daN ± 1,0 ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 1,5 daN ± 0,5 
osnove 3,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3,0 % na 60° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

60141 

NAPOMENE 
Laminirana tkanina s dodatnim vodoodbojnim završnim tremanom; Antistatik 
Idealna za rad na otvorenom u kišnim uvjetima. 
U skladu s EN533, Nivo 1 
Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN1149-1 
Postojanost boja ovisi o nijansi boje; Kontaktirajte nas za dodatne informacije 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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M4291 HYD 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
55% MODAKRIL TKANJE KEPER 2/1 

45% ČEŠLJANI PAMUK 
TEŽINA 295 g/m2   ± 5%  

  
STRUKTURA 31,5 × 21,5 niti/cm   ± 1 osnova potka 

ŠIRINA 160 cm   ± 1% Nm 40/2 Nm 40/2 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 120 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 80 daN ± 10 
osnove 4,5 daN ± 1,5 ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 4,0 daN ± 1,5 
osnove 3,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3,0 % na 60° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

60141 

NAPOMENE 
VODOODBOJNI I ULJNOODBOJNI ZAVRŠNI TRETMAN 
U skladu je s određenim normama za osobnu zaštitnu odjeću 
Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 533 / EN 470 / EN 471 

                                                               prEN 13034 / ENV 50354 (električni luk) 
Pranje u industrijskim praonicama: ovaj materijal može se prati i na 75°C i sušiti u tunelu za sušenje. 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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M4296 ACI 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
55% MODAKRIL TKANJE ADAS 

45% ČEŠLJANI PAMUK 
TEŽINA 295 g/m2   ± 5% + karbonska rešetka 5mm x 5mm 

  
STRUKTURA 31,5 x 21,5 niti/cm   ± 1 osnova potka 

ŠIRINA 160 cm   ± 1% Nm 40/2 Nm 40/2 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 120 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 80 daN ± 10 
osnove 6,0 daN ± 1,0 ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 6,0 daN ± 1,0 
osnove 3,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3,0 % na 60° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

60141 

NAPOMENE 
VODOODBOJNI I ULJNOODBOJNI ZAVRŠNI TRETMAN 
U skladu s EN1149-1;  Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 533 
EN 1149-1 / EN 470 / prEN 13034 
Kod pranja u industrijskim praonicama, ovaj materijal se može prati na 75°C i sušiti u tunelu za sušenje      
U slučaju kombiniranja boja (posebno svijetlih i fluorescentnih), kontaktirajte nas. 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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M4524 HYD 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
93% NOMEX (meta-aramid)TKANJE KEPER 2/1 
5% KEVLAR (para-aramid) 

TEŽINA 200 g/m2   ± 5%
2% ANTISTATIČKA VLAKNA
 STRUKTURA 31,5 × 25,5 niti/cm   ± 1 osnova potka 

ŠIRINA 150 cm   ± 1% Nm 60/2 Nm 60/2 
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 115 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 95 daN ± 10 
osnove 6,5 daN ± 1,5 ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 5,0 daN ± 1,5 
osnove 3,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3,0 % na 95° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

80352 

NAPOMENE 
VODOODBOJNI I ULJNOODBOJNI ZAVRŠNI TRETMAN 
ph za održavanje odjeće < 10 (preporuka od DuPont); postojanost boja ovisi o nijansi boje. 
U skladu je s određenim normama za osobnu zaštitnu odjeću 
Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 533 / EN 1149-3 
Kontaktirajte nas za dodatne informacije 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 



 

  
TEH-PROJEKT INŽENJERING d.o.o., Kumičićeva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com 

 

 
M4569 HYD 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
50% NOMEX (Aramid Paris Blue) TKANJE KEPER 2/1 

50% VISKOZA vatrootporna 
TEŽINA 260 g/m2   ± 5%  

  
STRUKTURA 30,5 x 23,0 niti/cm   ± 1 osnova potka 

ŠIRINA 160 cm   ± 1% Nm 45/2 Nm 45/2 
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 105 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 80 daN ± 10 
osnove 7,0 daN ± 1.0 ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 6,0 daN ± 1.0 
osnove 3,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3,0 % na 60° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

50241 

NAPOMENE 
VODOODBOJNI I ULJNOODBOJNI ZAVRŠNI TRETMAN 
Najzastupljeniji materijal za izradu radne vatrogasne odjeće u Europi. 
Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: HuPF / NIT302-303 
U skladu je s određenim normama za osobnu zaštitnu odjeću 
Kontaktirajte nas za dodatne informacije 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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M4966 HYD 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
93% NOMEX (meta-aramid) TKANJE KEPER 2/1 
5% KEVLAR (para-aramid) 

TEŽINA 225 g/m2   ± 5% 2% ANTISTATIČKA VLAKNA 
  

STRUKTURA 35,0 × 26,0 niti/cm   ± 1 osnova potka 

ŠIRINA 160 cm   ± 1% Nm 60/2 Nm 60/2 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 110 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 90 daN ± 10 
osnove 9,0 daN ± 1,5 ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 6,0 daN ± 1,5 
osnove 3,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3,0 % na 95° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

80352 

NAPOMENE 
VODOODBOJNI I ULJNOODBOJNI ZAVRŠNI TRETMAN 
ph za održavanje odjeće < 10; postojanost boja ovisi o nijansi boje 
U skladu je s određenim normama za osobnu zaštitnu odjeću (uključujući EN 13034) 
Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 533 / EN 1149-3 / EN 470 

        prEN 13034 / EN 469 
 

Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 
Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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M4993 EDF 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
55% MODAKRIL (PROTEX) TKANJE KEPER 2/1 

45% ČEŠLJANI PAMUK 
TEŽINA 260 g/m2   ± 5% ANTISTATIK  (nevidljiva rešetka 5mm x 5mm) 

                         
STRUKTURA 29,0 × 19,0 niti/cm   ± 1 osnova potka 

ŠIRINA 150 cm   ± 1% Nm 40/2 Nm 40/2 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 100 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 65 daN ± 10 
osnove 5,5 daN ± 1,0 ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 5,0 daN ± 1,0 
osnove 3,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3,0 % na 60° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

60141 

NAPOMENE 
VODOODBOJNI ZAVRŠNI TRETMAN 
U skladu s EN1149-3 / EN 531 / EN 533 / prEN 13034 / ENV 50354 (električni luk) 
Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 470 / EN 1149-3 / 
                                                                                 prEN 13034 / ENV 50354 
Pranje u industrijskim praonicama: ovaj materijal može se prati i na 75°C i sušiti u tunelu za sušenje. 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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M4993 EDF 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
55% MODAKRIL (PROTEX) TKANJE KEPER 2/1 

45% ČEŠLJANI PAMUK 
TEŽINA 260 g/m2   ± 5% ANTISTATIK  (nevidljiva rešetka 5mm x 5mm) 

                         
STRUKTURA 29,0 × 19,0 niti/cm   ± 1 osnova potka 

ŠIRINA 150 cm   ± 1% Nm 40/2 Nm 40/2 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 100 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 65 daN ± 10 
osnove 5,5 daN ± 1,0 ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 5,0 daN ± 1,0 
osnove 3,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3,0 % na 60° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

60141 

NAPOMENE 
VODOODBOJNI ZAVRŠNI TRETMAN 
U skladu s EN1149-3 / EN 531 / EN 533 / prEN 13034 / ENV 50354 (električni luk) 
Dostupna IZVJEŠĆA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 470 / EN 1149-3 / 
                                                                                 prEN 13034 / ENV 50354 
Pranje u industrijskim praonicama: ovaj materijal može se prati i na 75°C i sušiti u tunelu za sušenje. 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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M7260 PRB 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
PROFEU-PROBAN-IN-315 TKANJE SATIN 5 

100% PAMUK 
TEŽINA 315 g/m2   ± 5%  

  
STRUKTURA 43 x 22 niti/cm   1 osnova potka 

ŠIRINA 150 cm   ± 1% Nm 28/1 Nm 20/1 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 130 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 75 daN ± 10 daN 
osnove 4 daN ± 1 daN ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 4 daN ± 1 daN 
osnove 3 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3 % na 75° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

90241 

NAPOMENE 
PROBAN - VATROOTPORNI ZAVRŠNI TRETMAN 
U skladu s EN 470 / EN 531 (A-B1-C1-E1) / EN 533 
 
 
 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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M7410 PRB 

OPĆA SPECIFIKACIJA 
DURACOT TKANJE SATIN 5 

88% PAMUK 
TEŽINA 315 g/m2   ± 5% 12% SINTETSKA VLAKNA 

  STRUKTURA 43 x 23 niti/cm  1
osnova potka 

ŠIRINA 150 cm   ± 1% Nm 28/1 Nm 20/1 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 norma u smjeru rezultat jedinica tolerancija 

osnove 110 daN ± 10% 
VLAČNA ČVRSTOĆA ISO 13934-1 

potke 75 daN ± 10 daN 
osnove 3,8 daN ± 0,5 daN ČVRSTOĆA NA 

PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke 4,3 daN ± 1 daN 
osnove 3,0 % Test pranja DIMENZIONALNA 

STABILNOST NF EN 25077 
potke 3,0 % na 75° 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

90241 

NAPOMENE 
PROBAN - TRAJNO VATROOTPORNI ZAVRŠNI TRETMAN 
U skladu s EN 470 / EN 531 (A-B1-C1-E1) / EN 533 
Otpornost na abraziju: > 200 000 ciklusa 
Ostale verzije ovog materijala: M7420 PRB – antistatik (315g/m2);  M7430 PRB (380 g/m2) 
 

 
Gore navedeni podaci služe kao orijentacija; prema svim našim raspoloživim informacijama, navedeni podaci su točni. 

Korisnik uvijek može dodatno angažirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale. 
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Modakril / Pamuk antistatička mješavina 

Trajno negoriva i vatrootporna tkanina 
 

 

Oznaka Antistatička 
rešetka 

Težina 
g/m2 Tkanje Širina 
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M4998 5mm x 5mm 
inox 240 Keper 150 A, B1, C1 √ √ √ √ √ √  

M4993 5mm x 5mm 
nevidljiva 265 Keper 150 A, B1, C1 √ √ √  √ √ √ 

M4985 5mm x 5mm 
nevidljiva 265 Adas** 150 A, B1, C1 √ √ √  √ √ √ 

M4291 ne 295 Keper 160 A, B1, C1, 
E1 √ √ √   √ √ 

M4294 5mm x 5mm 
nevidljiva 295 Keper 160 A, B1, C1, 

E1 √ √ √  √ √ √ 

M4296 5mm x 5mm 
crna 295 Adas** 160 A, B1, C1, 

E1 √ √ √ √ √ √ √ 

 
Svi ovi materijali dostupni su u raznim bojama*, 
a čak i u žutoj boji visoke vidljivosti (EN 471) te 
se mogu prati u industrijskim praonicama rublja. 
 
 
 
√ - tkanina udovoljava navedenoj specifikaciji, ali 

nije dostupno testno izvješće od strane 
neovisnog laboratorija 

√ - tkanina udovoljava navedenoj specifikaciji a 
na zahtjev kupca moguće je dostaviti i testno 
izvješće od strane certificiranog neovisnog 
laboratorija 

 

 

* - za nestandardne boje potrebna je veća količina za narudžbu 
** Adas - specijalno hibridno tkanje koje je mješavina "Keper" i "Rip Stop" tkanja. "Rip Stop" pruža veću čvrstoću tkanine, a "Keper" mekoću i udobnost. 
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•  Adas – specijalno hibridno tkanje koje je mješavina "Keper" i "Rip Stop" tkanja. "Rip Stop" pruža veću čvrstoću tkanine, a "Keper" mekoću i udobnost. 
 

 

ZAŠTITA OD VIŠESTRUKIH OPASNOSTI 
 

  4966 
 

NOMEX 
COMFORT 

93% Nomex 
5% Kevlar 

2% Antistatička vlakna 

4993 
 

MODAKRIL / 
PAMUK 

55% Modakril 
45% Pamuk 

Antistatička rešetka - 
nevidljiva 

4296 
 

MODAKRIL / 
PAMUK 

55% Modakril 
45% Pamuk 

Karbonska rešetka 

 

7420 
 

VATROOTPORNI 
PAMUK  
88% Pamuk 

12% Sintetska vlakna 
Antistatička rešetka 

  
TKANJE  Keper – 2/1 Keper – 2/1 Adas* Satin 

TEŽINA 
 

225 g/m2 260 g/m2 295 g/m2 315 g/m2 

STRUKTURA 
 

35 ×  26 29 ×  19 31,5 ×  21,5 43,5 ×  23 

ANTISTATIČKA 
SVOJSTVA 

 
DA DA DA DA 

VLAČNA ČVRSTOĆA 
ISO 13934-1 

u smjeru osnove
u smjeru potke

110 daN
90 daN

100 daN
65 daN

120 daN
80 daN

110 daN 
75 daN 

ČVRSTOĆA NA 
PROTRGAVANJE 
ISO 13 937-1 

u smjeru osnove
u smjeru potke

9 daN
6 daN

5,5 daN
5 daN

6 daN
6 daN

4,3 daN 
4,3 daN 



 

 

 
 

 

završni tretman za tkanine s 
izvanrednom odbojnošću  

na naftne derivate i druge tekuće 
petrokemijske tvari 

 
 

Za potrebe obuke, specijalna policija Velike Britanije koristi odjeću od M4979XPS* tkanine sa "Xtra Petro 
Shield" završnim tretmanom 

 
1. Molotovljevi kokteli bačeni su prema 

djelatnicima specijalne policije. 
Eksplodirali su točno ispred njih 
prskajući benzin po njihovoj odjeći 

2. Djelatnici specijalne policije koračaju 
kroz vatru 

3. Na kraju vježbe, uočavamo da nije 
došlo do prodora benzina na tijelo, niti 
je došlo do naknadnog gorenja i 
zapaljenja odjeće 

 

 
 

* M4979XPS - mješavina 50%Nomex / 50%Viskoza FR, sa 
specijalnim rešetkastim pojačanjem; X.P.S. tretman; tkanje riblja 
kost 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

novi završni tretman za tkanine s 
izvanrednom odbojnošću  

na naftne derivate i druge tekuće 
petrokemijske supstance 

 
 
U novijim analizama iz područja zaštite na radu spominju se POVEĆANE POTREBE u vatrogastvu, specijalnim policijskim postrojbama (Molotovljev 
koktel), petrokemijskoj industriji i rafinerijama koje se ne odnose samo na zaštitu od tekućih kemikalija koje zahtjeva i propisuje EN standard, nego 
također od svih naftnih derivata (bezolovni benzin, dizelsko gorivo, avionsko gorivo). 

 
Nova tehnologija omogućila je proizvodnju 
tehničkih tekstila s visokim stupnjem odbojnosti 
na benzin. X.P.S. tkanine pogodne su za izradu 
raznih oblika zaštitne odjeće kao što su jakne, 
hlače, hlače s tregerima, kombinezoni,... 
Nasuprot klasičnom tretman fluorougljikom, 
X.P.S. tretman nudi odbojnost na benzin višu od 
85% kod nove tkanine i višu od 80% nakon 40 
pranja pri 65°C i 40 sušenja (testirano od strane 
BTTG - British Textile Technology Group). 
 
 
 
 
 

♣ PERFORMANCE Odbojnost na benzin viša od 85% ! 

♣ TRAJNOST Tkanina i nakon 40 pranja pri 65°C i 40 sušenja nudi odbojnost  
na benzin višu od 80% ! 

♣ UDOBNOST Još uvijek nudi udobnost i mekoću, uz sve ostale prednosti. 

♣ UNIVERZALNOST Dostupno za sve vatrootporne tkanine, čiste ili za mješavine (Nomex,  
Kermel; Modakril/Pamuk, Nomex/Viskoza,....i razne ostale mješavine 

♣ SMANJENJE 
TROŠKOVA 

X.P.S. onemogućava ulazak prašine unutar vlakana te na taj način  
uvelike utječe na smanjenje troškova čišćenja i održavanja 
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